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Аннотация. Рассмотрены современные технологии объемной термической обработ-
ки, закалки токами высокой частоты, синтетические охлаждающие среды, цементация для 
деталей в ремонтном производстве ЦБК. Предложена обработка холодом для инструмен-
тальных сталей.
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Abstract. Deals with modern technology of bulk heat treatment, quenching high-frequency cur-

rents, a synthetic cooling environment, the cementation of parts in repair and the production of 
pulp and paper mill. Cold treatment for tool steels is proposed.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы нагруженности и 
напряженного состояния прессовых соединений в трубчатых валах, приводится методика 
определения напряженного состояния деталей в прессовом соединении, методика и резуль-
таты диагностики технического состояния прессовых соединений трубчатых валов.


